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1 Паспорт рабочей программы дисциплины  ОП.09 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 
1.1  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
общепрофессиональный цикл (ОП)
1.2  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
Цель учебной дисциплины - формирование знаний и умений, соответствующих компетенциям ОК 10. и ПК 2.1. ФГОС СПО по специальности 08.02.05 Строительство  и эксплуатация  автомобильных дорог и аэродромов
Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
	Номер /индекс компетенции по ФГОС СПО
	Содержание 
компетенции
	В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:

	
	
	знать
	уметь

	ОК 10.
	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках
	Наименование основных поисковых систем и сайтов в сети Интернет, содержащих каталоги нормативно-технической документации; структуру нормативно-технических документов
	Быстро найти требуемый документ и прочитать нужную информацию

	ПК 2.1.
	Выполнение работ по производству дорожно-строительных материалов
	классификацию, состав, свойства и область применения строительных материалов; рецептуру и способы приготовления асфальтобетонных и цементобетонных смесей; методы и средства контроля качества дорожно-строительных материалов
	выбирать дорожно-строительные материалы на основе анализа их свойств для конкретных условий применения


1.3  Рекомендуемое количество часов  на освоение  программы учебной дисциплины 
При очной форме обучения:
для специальности 08.02.05 Строительство  и эксплуатация  автомобильных дорог и аэродромов по очной форме обучения:
максимальной учебной нагрузки студента _90_ часа, в том числе:
обязательной учебной нагрузки обучающегося _70_ часов;
самостоятельной работы обучающегося _20_ часов.
При заочной форме обучения:
для специальности 08.02.05 Строительство  и эксплуатация  автомобильных дорог и аэродромов по очной форме обучения:
максимальной учебной нагрузки студента _90_ часа, в том числе:
обязательной учебной нагрузки обучающегося _12_ часов;
самостоятельной работы обучающегося _78_ часов.
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
	Вид учебной работы по ОЧНОЙ форме обучения
	Объем часов
по видам учебной работы

	
	

	Максимальная учебная нагрузка (всего)
	90

	Обязательная учебная нагрузка (всего) 
	66

	в том числе:
	

	лекционные занятия
	32

	практические занятия
	32

	контрольные работы
	

	курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
	

	другие формы и методы организации образовательного процесса в соответствии с требованиями современных производственных и образовательных технологий (консультации)
	2

	Самостоятельная работа студента 
	20

	в том числе:
	

	Изучение первоисточников, работа со словарями
Выполнение тестовых заданий по темам и разделам
Подготовка к экзамену
	6
12
2

	Промежуточная аттестация в форме экзамена
	4


	Вид учебной работы по ЗАОЧНОЙ форме обучения
	Объем часов
по видам учебной работы

	
	

	Максимальная учебная нагрузка (всего)
	90

	Обязательная учебная нагрузка (всего) 
	12

	в том числе:
	

	лекционные занятия
	4

	лабораторные занятия
	4

	контрольные работы
	

	курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
	

	другие формы и методы организации образовательного процесса в соответствии с требованиями современных производственных и образовательных технологий
	

	Самостоятельная работа студента 
	78

	в том числе:
	

	Изучение первоисточников, работа со словарями
Выполнение тестовых заданий по темам и разделам
Подготовка и защита контрольной работы
Подготовка к экзамену
	18
4
30
26

	Промежуточная аттестация в форме экзамена
	4


2.2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» по очной форме обучения:
	Наименование разделов и тем

	Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся
	Объём
часов
	Уровень освоения

	Раздел 1
	
	48,5
	

	Тема 1.1.
Введение


	Содержание учебного материала: Значение дисциплины "Материаловедение" в дорожном строительстве и необходимость его изучения.
Основные направления развития производства строительных материалов для дорожного и аэродромного строительства.
Общая классификация строительных материалов.
Назначение государственных общероссийских стандартов (ГОСТ), строительных норм (СН), технических условий (ТУ) и других норм и правил.
Общие правила проведения лабораторных испытаний.
Литература [1 - 10]
	3
	Репродуктивный**

	
	Практическое занятие 1: Общие свойства строительных материалов. Определение истинной, средней, насыпной плотности, массового и объемного водопоглощения, пористости, пустотности, коэффициента насыщения

Литература [14; 15]
	4
	Продуктивный

	
	Самостоятельная работа Проработка конспекта лекций (45 минут).
Выполнение расчетов по теме практического занятия 1 (45 минут).
Литература [1 - 15]
	1,5
	

	Тема 1.2
Основные свойства дорожно-строительных материалов.
	Содержание учебного материала: Физические свойства дорожно-строительных материалов. Понятия "свойства материалов", "физические свойства" дорожно-строительных материалов и их значение. Плотность, пористость и пустотность, влажность, водопоглощение, водостойкость, морозостойкость.
Механические свойства дорожно-строительных материалов. Понятие "механические свойства" дорожно-строительных материалов и их значение. Прочность и напряжение. Пределы прочности. Истираемость. Упругость, модуль упругости. Хрупкость. Пластичность.
Химические, технологические и эксплуатационные свойства дорожно-строительных материалов. Понятие "химические свойства" дорожно-строительных материалов и их значение. Коррозионная стойкость. Атмосферостойкость. Твердение. Цементирующая способность.
Понятие "технологические свойства" и их значение. Вязкость. Дробимость. Удобоукладываемость. Уплотняемость. Нерасслаиваемость.
Понятие "эксплуатационные свойства" и их значение. Износостойкость, долговечность. Светотехнические и противогололёдные свойства. Ровность покрытия, шероховатость. Коэффициент сцепления.
Литература [1 - 10]
	4
	Репродуктивный**

	
	Самостоятельная работа Проработка конспекта лекций (45 минут).
Выполнение расчетов по теме практического занятия 1 (45 минут).
Литература [1 - 15]
	1,5
	Продуктивный

	Тема 1.3
Природные каменные материалы
	Содержание учебного материала: Природные каменные материалы. Общие сведения о природных каменных материалах. Разновидности природных каменных материалов.
Месторождения природных каменных материалов, применяемых в дорожном и аэродромном строительстве, технические характеристики.
Каменные материалы, применяемые в естественном виде. Гравий. Добыча гравия, технические характеристики гравия.
Виды песка. Технические характеристики. Дробленый песок.
Смеси песчано-гравийные.
Каменные материалы, получаемые в результате механической переработки горных пород. Технические требования к щебню. Щебень из природного камня. Щебень из гравия. Щебень для строительных работ из попутно-добываемых пород и отходов горно-обогатительных предприятий.
Валунный камень /валун/, булыжный камень, их применение в строительстве. Переработка горной породы на штучные изделия (бутовый камень, шашка каменная для мощения, брусчатка, бортовые камни, камни для облицовки, плиты тротуарные и другие), их получение, типы, технические требования, применение.
Литература [1 - 10]
	4
	Репродуктивный

	
	Практическое занятие 2: Песок – мелкий заполнитель для бетона и асфальтобетона. Зерновой состав и модуль крупности, содержание илистых, глинистых, пылеватых, органических примесей, влажность, истинная и насыпная плотности, пустотность песка

Щебень (гравий) – крупный заполнитель для бетона и асфальтобетона. Зерновой состав и форма зерен, содержание илистых, глинистых, пылеватых, органических примесей, влажность, истинная и насыпная плотности, пустотность щебня, прочность по дробимости.

Литература [14; 15]
	6
	Продуктивный

	
	Самостоятельная работа Проработка конспекта лекций (45 минут).
Выполнение расчетов по теме практического занятия 2 (45 минут).
Подготовка к контрольному опросу №1(1 час). 
Литература [1 - 15]
	2,5
	

	Тема 1.4
Искусственные каменные и керамические материалы
	Содержание учебного материала Щебень шлаковый, доменный, сталеплавильный для дорожного строительства. Технические требования к искусственному щебню, применяемому в дорожном строительстве.
Гравий и песок керамзитовые, технические требования, применение.
Дорожный ситалл, техническая характеристика и применение.
Кирпич и камень керамические. Применение керамического кирпича и камней в дорожном строительстве.
Кирпич и камень силикатные, технические требования, применение.
Литература [1 - 10]
	3
	Репродуктивный

	
	Практическое занятие 3 Определение свойств кирпича керамического. Определение размеров, качества обжига, внешнего вида, водопоглощения, марки по прочности.

Определение свойств кирпича силикатного. Определение размеров, внешнего вида, средней плотности водопоглощения, марки по прочности.

Литература [14; 15]
	4
	Продуктивный

	
	Самостоятельная работа Проработка конспекта лекций (45 минут).
Выполнение расчетов по теме практического занятия 3 (45 минут).
Литература [1 - 15]

	1,5
	

	Тема 1.5
Минеральные вяжущие материалы
	Содержание учебного материала Воздушные вяжущие вещества. Известь строительная воздушная, гидравлическая известь, гипсовые вяжущие вещества. Магнезиальные вяжущие, растворимое стекло.

Цементы. Портландцемент, сырье для получения, химический состав. Технология производства портландцемента. Клинкерные минералы.

Свойства портландцемента и технические требования к нему.

Специальные виды портландцемента: быстротвердеющий (БТЦ), пластифицированный, гидрофобный, портландцемент с умеренной экзотермией, сульфатостойкие цементы. Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий. Пуццолановый портландцемент и шлакопортландцемент. Глиноземистый цемент и цементы на его основе.

Коррозия (разрушение) цементного камня, ее виды. Мероприятия по защите бетона от коррозии.

Литература [1 - 10]
	4
	Репродуктивный

	
	Практическое занятие 4 Портландцемент. Определение свойств цемента: тонкость помола, НГ, сроки схватывания, активность и марка по прочности, равномерность изменения объема.
Литература [14; 15]
	6
	Продуктивный

	
	Контрольный опрос по темам раздела 1
Литература [1 - 10]
	2
	

	
	Самостоятельная работа Проработка конспекта лекций (45 минут).
Выполнение расчетов по теме практического занятия 4 (45 минут).
Литература [1 - 15]
	1,5
	

	Раздел 2
	
	35,5
	

	Тема 2.1.
Цементные бетоны, растворы и изделия на их основе
	Содержание учебного материала 

Классификация бетонов и общие технические требования к ним. Основные свойства бетонной смеси. Группы и марки бетонной смеси по удобоукладываемости. Требования к материалам для приготовления бетонов.

Добавки для улучшения свойств бетона и цементобетонной смеси.

Технологическая схема приготовления бетонной смеси. Транспортирование, укладка и уплотнение бетонной смеси. Уход за свежеуложенным бетоном. Твердение цементобетона.

Готовые смеси для ремонтных работ. Дорожный цементобетон и его особенности.

Строительные растворы, классификация, свойства, применение. Сухие смеси для ремонтных работ.

Бетонные  и ЖБИ для дорожного и аэродромного строительства.

Литература [1 - 10]
	4
	Репродуктивный

	
	Практическое занятие 5 Подбор состава цементно-бетонных смесей методом абсолютных объемов. Расчет расходов компонентов бетонной смеси на 1 м3 и лабораторный замес.

Определение свойств бетонных смесей и затвердевшего бетона. Изучение удобоукладываемости б/с, коэффициента выхода б/с, определение средней плотности б/с и затвердевшего бетона, марка бетона.

Литература [14; 15]

	4
	Продуктивный

	
	Самостоятельная работа Проработка конспекта лекций (45 минут).
Выполнение расчетов по теме практического занятия (45 минут).
Литература [1 - 15]
	1,5
	

	Тема 2.2
Органические вяжущие материалы
	Содержание учебного материала  Общие сведения и классификация органических вяжущих материалов. Химический состав, классификация, область применения органических вяжущих материалов. Исходное сырье для приготовления органических вяжущих материалов. Битумы нефтяные вязкие и жидкие. Дегти каменноугольные, древесные, торфяные. Разжижители, их назначение, поверхностно-активные вещества (ПАВ), их назначение и применение.

Битумы нефтяные дорожные. Битумы нефтяные дорожные вязкие: получение, свойства, применение. Жидкие битумы: получение, свойства, применение жидких битумов. Полимерно-битумные вяжущие для дорожного строительства, их получение. Битумы для общестроительных и специальных работ. Марки, технические требования, применение. Битумная мастика, состав и область применения.

Эмульсии дорожные битумные, получение. Состав и свойства эмульсий.

Литература [1 - 10]
	4
	Репродуктивный

	
	Практическое занятие 6 Определение свойств битумов нефтяных дорожных. Температура размягчения, пенетрация, растяжимость, марка битума.

Литература [14; 15]
	4
	Продуктивный

	
	Самостоятельная работа Проработка конспекта лекций (45 минут).
Выполнение расчетов по теме практического занятия 6 (45 минут).
Подготовка к контрольному опросу №2 (2 часа).
Литература [1 – 15]
	3,5
	

	Тема 2.3
Асфальтобетон
	Содержание учебного материала Асфальтобетон. Определения. Классификация а/б смесей в зависимости: от вида каменного материала, вязкости применяемого битума и условий применения, от максимального размера зерен минерального материала, от остаточной пористости, в зависимости от содержания щебня или гравия в щебеночных и гравийных смесях и песчаные смеси в зависимости от вида песка и качественных показателей.

Требования к материалам для приготовления асфальтобетонных смесей.

Минеральный порошок для асфальтобетонных смесей. Виды минеральных порошков и технические требования к ним. Сырье для получения минерального порошка. Активированные минеральные порошки. 

Разновидности асфальтобетонных смесей: горячий, песчаный, холодный, их состав, свойства и применение. Смеси асфальтобетонные литые. Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные. Смеси сероасфальтобетонные литые. Смеси эмульсионно-минеральные для устройства слоев износа. Сларри-Сил - холодные литые асфальтобетонные смеси. Черный щебень. Материалы для получения, свойства, применение.

Характеристики асфальтобетонных покрытий: износостойкость, ровность, шероховатость и пути их улучшения. Повторное применение асфальтобетона. Горячая регенерация асфальтобетонных покрытий. Материалы для поверхностной обработки асфальтобетонных покрытий. Холодный ресайклинг.

Литература [1 - 10]
	4
	Репродуктивный

	
	Практическое занятие 7 Подбор состава АБС методом непрерывных зерновых составов. Определение расхода щебня, песка, минпорошка и битума на 1 м3.

Подбор состава АБС методом прерывистых зерновых составов. Определение расхода щебня, песка, минпорошка и битума на 1 м3.

Литература [14; 15]
	4
	Продуктивный

	
	Самостоятельная работа Проработка конспекта лекций (45 минут).
Выполнение расчетов по теме практического занятия 7 (1 ч 45 мин).
Литература [1 - 15]
	2,5
	

	
	Контрольный опрос по темам раздела 2
Литература [1 - 10]
	
	

	Тема 2.4
Грунты, укрепленные вяжущими материалами


	Содержание учебного материала Общие сведения об укрепленных грунтах. Цель и методы укрепления грунтов. Применение укрепленных грунтов для строительства и ремонта дорожных одежд, для устройства искусственных оснований жестких и нежестких покрытий аэродромов.

Укрепление грунтов минеральными вяжущими материалами. Требования к грунтам и вяжущим материалам. Укрепление грунтов портландцементом и шлакопортландцементом, известью и известковосодержащими вяжущими, отходами промышленности.

Укрепление грунтов органическими вяжущими материалами

Виды грунтов, укрепляемых органическими вяжущими материалами. Применение битумогрунтов для устройства оснований и покрытий автомобильных дорог и аэродромов в различных дорожно-климатических зонах.

Требования к вяжущим материалам (жидкие МГ и СГ битумы, жидкие каменноугольные дегти) для укрепления грунтов.

Комплексное укрепление грунтов. Укрепление грунтов жидким битумом или дегтем и добавками извести или цемента. Укрепление грунтов битумными эмульсиями и добавками цемента или извести.

Литература [1 - 10]
	2
	Репродуктивный

	
	Самостоятельная работа Подготовка к сдаче экзамена (2 часа).
Литература [1 - 15]
	2
	Продуктивный

	Консультации
	
	2
	 Репродуктивный

	Итоговый контроль - ЭКЗАМЕН
	4
	Продуктивный

	Всего:
	90
	


**Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
ознакомительный  - узнавание ранее изученных объектов, свойств; 
репродуктивный - выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством;
продуктивный - планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач.
2.2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» по заочной форме обучения:
	Наименование разделов и тем

	Содержание учебного материала, лабораторные занятия, самостоятельная работа обучающихся
	Объём
часов
	Уровень освоения

	Раздел 1
	90
	

	Тема 1
Введение. Основные свойства строительных материалов
	Содержание учебного материала Основные направления развития производства строительных материалов для дорожного и аэродромного строительства.
Назначение государственных общероссийских стандартов (ГОСТ), строительных норм (СН), технических условий (ТУ) и других норм и правил.
Общие правила проведения лабораторных испытаний.
Свойства материалов. Понятия «физические свойства», «технологические свойства», «эксплуатационные свойства» дорожно-строительных материалов и определение их значений. Литература [1 - 13]
	1
	Репродуктивный

	
	Лабораторное занятие 1 Общие свойства строительных материалов. Определение истинной, средней, насыпной плотности, массового и объемного водопоглощения, пористости, пустотности, коэффициента насыщения.  Литература [14; 15]
	1
	Продуктивный

	Тема 2
Минеральные вяжущие и материалы на их основе
	Содержание учебного материала. Воздушные вяжущие материалы.
Портландцемент. Сырье для получения, технология производства портландцемента. Клинкерные минералы. Свойства портландцемента и технические требования к нему.
Специальные виды портландцемента: быстротвердеющий (БТЦ), пластифицированный, гидрофобный, портландцемент с умеренной экзотермией, сульфатостойкие цементы. Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий. Глиноземистый цемент и цементы на его основе.
Классификация бетонов и общие технические требования к ним. Основные свойства бетонной смеси. Группы и марки бетонной смеси по удобоукладываемости. Требования к материалам для приготовления бетонов.
Добавки для улучшения свойств бетона и цементобетонной смеси.
Бетонные  и ЖБИ для дорожного и аэродромного строительства.
Укрепление грунтов минеральными вяжущими материалами. Требования к грунтам и вяжущим материалам. Литература [1 - 13]
	1,5
	Репродуктивный

	
	Лабораторное занятие 2 Подбор состава цементно-бетонных смесей методом абсолютных объемов. Расчет расходов компонентов бетонной смеси на 1 м3 и лабораторный замес. Литература [14; 15]
	1,5
	Продуктивный

	
	
	
	

	Тема 3
Органические вяжущие и материалы на их основе
	Содержание учебного материала Общие сведения и классификация органических вяжущих материалов. Химический состав, классификация, область применения органических вяжущих материалов. Битумы нефтяные вязкие и жидкие. Разжижители и поверхностно-активные вещества (ПАВ), их назначение и применение.
Полимерно-битумные вяжущие для дорожного строительства, их получение и область применения.
Эмульсии дорожные битумные, получение.
Асфальтобетон. Классификация а/б смесей в зависимости: от вида каменного материала, вязкости применяемого битума и условий применения, от максимального размера зерен минерального материала, от остаточной пористости, в зависимости от содержания щебня или гравия в щебеночных и гравийных смесях и песчаные смеси в зависимости от вида песка и качественных показателей.
Требования к материалам для приготовления асфальтобетонных смесей.
Характеристики асфальтобетонных покрытий: износостойкость, ровность, шероховатость и пути их улучшения. Повторное применение асфальтобетона. Горячая регенерация асфальтобетонных покрытий. Холодный рисайклинг.
Укрепление грунтов органическими вяжущими материалами. Литература [1 - 13]
	1,5
	Репродуктивный

	
	Лабораторное занятие 3 Определение свойств битумов нефтяных дорожных. Температура размягчения, пенетрация, растяжимость, марка битума.
Литература [14; 15]
	1,5
	Продуктивный

	
	Самостоятельная работа: Подготовка к лекциям - 18 часов (по 6 часов на лекцию)
Выполнение контрольной работы в соответствии с тематикой курса - 30 часов
Обработка результатов и оформление лабораторных занятий - 4 часа
Подготовка к экзамену – 26 часов Литература [1 - 15]
	18
46
	Продуктивный

	
	
	
	

	Итоговый контроль - ЭКЗАМЕН
	4
	Продуктивный

	Всего:
	90
	


3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Кабинет и лаборатория по испытанию строительных материалов.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству студентов;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение».
Оборудование лаборатории – испытательное и вспомогательное оборудование, а также материалы для проведения испытаний, в соответствии с тематикой лабораторных работ.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- мультимедийный проектор.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Основная литература
1. Каракулов, В. М. Строительные материалы. Часть 1: курс лекций для студентов направления 270800 «Строительство» квалификации «бакалавр» [Электронный ресурс] / В. М. Каракулов; Алт. гос. техн. ун-т им. И. И. Ползунова. – Барнаул. 2013. 106 с. – Режим доступа: http://new.elib.altstu.ru/eum/download/sm/Karakulov-sm1l.pdf  – Загл. с экрана.
2. Каракулов, В. М. Строительные материалы. Часть 2: курс лекций для студентов направления 270800 «Строительство» квалификации «бакалавр» [Электронный ресурс] / В. М. Каракулов; Алт. гос. техн. ун-т им. И. И. Ползунова. – Барнаул. 2013. 94 с. – Режим доступа: http://new.elib.altstu.ru/eum/download/sm/Karakulov-sm2l.pdf – Загл. с экрана.
3. Строительные материалы и изделия : учебное пособие для СПО / В. С. Руднов, Е. В. Владимирова, И. К. Доманская, Е. С. Герасимова ; под редакцией И. К. Доманской. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, 2021. — 201 c. — ISBN 978-5-4488-1129-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/104915.html (дата обращения: 28.06.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
4. Дворкин, Л.И. Справочник по строительному материаловедению [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / Л. И. Дворкин, О. Л. Дворкин. - Электрон. текстовые дан. - Москва: Инфра-Инженерия, 2013. - 465 с. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13557.html. 

Дополнительная литература
5. Строительные материалы : учебное пособие для СПО / О. А. Чернушкин, А. М. Усачев, С. М. Усачев, С. В. Черкасов. — Саратов : Профобразование, 2019. — 136 c. — ISBN 978-5-4488-0378-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/87277.html (дата обращения: 28.06.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
6. Каклюгин, А. В. Материалы для жилищного, промышленного и дорожного строительства : учебное пособие / А. В. Каклюгин, И. В. Трищенко. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. — 260 c. — ISBN 978-5-9729-0387-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/98418.html (дата обращения: 28.06.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
7. Широкий, Г. Т. Строительные материалы и изделия : учебное пособие / Г. Т. Широкий, М. Г. Бортницкая. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2020. — 432 c. — ISBN 978-985-503-990-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/100372.html (дата обращения: 24.05.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
8. Плотникова, Л. Г. Формование бетонных и железобетонных изделий и конструкций : учебное пособие для СПО / Л. Г. Плотникова. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 175 c. — ISBN 978-5-4488-1283-5, 978-5-4497-1072-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/107344.html (дата обращения: 28.06.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей
9. Гончарова, М. А. Строительные материалы и изделия : учебное пособие для СПО / М. А. Гончарова, В. В. Крохотин, Н. А. Каширина. — 2-е изд. — Липецк, Саратов : Липецкий государственный технический университет, Профобразование, 2019. — 79 c. — ISBN 978-5-88247-935-9, 978-5-4488-0287-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/85990.html (дата обращения: 28.06.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/85990
10. ГОСТы, СН, ТУ, СниПы, ВСН.
Интернет-ресурсы
11. Все о дорожно-строительных материалах [Электронный ресурс] : - Режим доступа: http://rukamen.ru/ - Загл. с экрана.
12. Весь бетон [Электронный ресурс] : - Режим доступа: http://www.allbeton.ru/library/library_all/ - Загл. с экрана.
13. Строительные материалы и изделия [Электронный ресурс] : - Режим доступа: http://bibliotekar.ru/spravochnik-104-stroymaterialy/index.htm – Загл. с экрана.
Методические указания студентам
14. Лабораторный практикум по строительным материалам : учебное пособие [Электронный ресурс] / Л. Г. Плотникова, Е. Ю. Хижинкова, Н. В. Музалевская, О. В. Буйко, В. М. Каракулов ; под ред. Л. Г. Плотниковой ; Алт. гос. техн. ун-т им. И. И. Ползунова. – Барнаул : Изд-во АлтГТУ, 2015. – 194 с. – Режим доступа: http://new.elib.altstu.ru/eum/download/sm/Plotnikova_lrsm.pdf – Загл. с экрана.
15. Рабочая тетрадь по дисциплине «Строительные материалы»: Журнал лабораторных испытаний. Для студентов, обучающихся по направлению 270800 «Строительство» [Электронный ресурс] / Плотникова Л.Г., Хижинкова Е.Ю., Жданова Н.В., Буйко О.В. / Алт. гос. техн. ун-т им. И.И. Ползунова. – Барнаул: типография АлтГТУ, 2015. – 71 с. – Режим доступа: http://new.elib.altstu.ru/eum/download/sm/Plotnikova_rtjli.pdf– Загл. с экрана.
4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также при выполнении студентами индивидуальных заданий, сдаче экзамена.
	Номер /индекс компетенции по ФГОС СПО
	Содержание 
компетенции
	Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)
	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения

	
	
	знать
	уметь
	

	ОК 10.
	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках
	Наименование основных поисковых систем и сайтов в сети Интернет, содержащих каталоги нормативно-технической документации; структуру нормативно-технических документов
	Быстро найти требуемый документ и прочитать нужную информацию
	Опросы на практических занятиях, экзамен;

	ПК 2.1.
	Выполнение работ по производству дорожно-строительных материалов
	классификацию, состав, свойства и область применения строительных материалов; рецептуру и способы приготовления асфальтобетонных и цементобетонных смесей; методы и средства контроля качества дорожно-строительных материалов
	выбирать дорожно-строительные материалы на основе анализа их свойств для конкретных условий применения
	Опросы на практических занятиях, экзамен;


Лист актуализации рабочей программы дисциплины

	Наименование
дисциплины
	Кафедра-разработчик РПД
	Предложения
об изменении
РПД
	Подпись заведующего
кафедрой/протокол
заседания кафедры

	1
	2
	3
	4

	Материаловедение
	СМ
	Актуализирован перечень основной и дополнительной литературы. 

	Г.И. Овчаренко
протокол №____ от _____._________.2021

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Приложение А (обязательное)

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
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ПАСПОРТФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

	Контролируемые разделы дисциплины 
	Код контролируемой компетенции
	Способ оценивания
	Оценочное средство

	Раздел 1; 
Раздел 2
	ОК 10.
ПК 2.1.

	контрольные опросы (для студентов очной формы обучения); выполнение контрольной работы (для студентов заочной формы обучения); экзамен
	контролирующие материалы для контрольных опросов; методические указания к лабораторным работам; комплект контролирующих материалов для экзамена; перечень вопросов для контрольной работы 


1 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ
Перечень вопросов для текущего контроля успеваемости
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Контрольный опрос №1
1. Понятие "свойства материалов" и их значение.
2. Понятие "физические свойства" дорожно-строительных материалов и их значение.
3. Плотность.
4. Пористость и пустотность.
5. Влажность.
6. Водопоглощение.
7. Водостойкость.
8. Морозостойкость.
9. Понятие "механические свойства" дорожно-строительных материалов и их значение.
10. Прочность и напряжение.
11. Пределы прочности.
12. Истираемость.
13. Упругость, модуль упругости.
14. Хрупкость.
15. Пластичность.
16. Понятие "химические свойства" дорожно-строительных материалов и их значение.
17. Коррозионная стойкость.
18. Атмосферостойкость.
19. Твердение.
20. Цементирующая способность.
21. Понятие "технологические свойства" и их значение.
22. Вязкость.
23. Дробимость.
24. Удобоукладываемость.
25. Уплотняемость.
26. Нерасслаиваемость.
27. Понятие "эксплуатационные свойства" и их значение.
28. Износостойкость, долговечность.
29. Светотехнические свойства
30. Противогололёдные свойства.
31. Ровность покрытия, шероховатость.
32. Коэффициент сцепления.
Контрольный опрос №2
1. Классификация бетонов и общие технические требования к ним.
2. Основные свойства бетонной смеси.
3. Группы и марки бетонной смеси по удобоукладываемости.
4. Требования к материалам для приготовления бетонов.
5. Добавки для улучшения свойств бетона и цементобетонной смеси.
6. Технологическая схема приготовления бетонной смеси.
7. Транспортирование, укладка и уплотнение бетонной смеси.
8. Уход за свежеуложенным бетоном.
9. Твердение цементобетона.
10. Готовые смеси для ремонтных работ.
11. Дорожный цементобетон и его особенности.
12. Строительные растворы, классификация, свойства, применение.
13. Сухие смеси для ремонтных работ.
14. Бетонные и железобетонные изделия для дорожного и аэродромного строительства.
15. Классификация органических вяжущих материалов.
16. Химический состав органических вяжущих материалов.
17. Область применения органических вяжущих материалов.
18. Исходное сырье для приготовления органических вяжущих материалов.
19. Дегти каменноугольные, древесные, торфяные.
20. Разжижители, их назначение.
21. Поверхностно-активные вещества (ПАВ), их назначение и применение.
22. Битумы нефтяные дорожные вязкие: получение.
23. Битумы нефтяные дорожные вязкие: свойства.
24. Битумы нефтяные дорожные вязкие: применение.
25. Жидкие битумы: получение, свойства.
26. Применение жидких битумов.
27. Полимерно-битумные вяжущие для дорожного строительства, их получение.
28. Битумы для общестроительных и специальных работ. Марки, технические требования, применение.
29. Битумная мастика, состав и область применения.
30. Эмульсии дорожные битумные, получение.
31. Состав и свойства битумных эмульсий.
Типовые примеры оценочных материалов текущего контроля успеваемости
Тест №1
текущего контроля успеваемости по разделу 1
1. Понятие "свойства материалов" и их значение.
2. Понятие "эксплуатационные свойства" и их значение.
Разработчик стандарта _____________________

Заведующий кафедрой ________________________
Тест №1
текущего контроля успеваемости по разделу 2
1. Уход за свежеуложенным бетоном.
2. Жидкие битумы: получение, свойства.
Разработчик стандарта _____________________

Заведующий кафедрой ________________________
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Контрольная работа
Перечень вопросов, включаемых в контрольную работу
1. Понятие "свойства материалов" и их значение.
2. Понятие "физические свойства" дорожно-строительных материалов и их значение.
3. Плотность.
4. Пористость и пустотность.
5. Влажность.
6. Водопоглощение.
7. Водостойкость.
8. Морозостойкость.
9. Понятие "механические свойства" дорожно-строительных материалов и их значение.
10. Прочность и напряжение.
11. Пределы прочности.
12. Истираемость.
13. Упругость, модуль упругости.
14. Хрупкость.
15. Пластичность.
16. Понятие "химические свойства" дорожно-строительных материалов и их значение.
17. Коррозионная стойкость.
18. Атмосферостойкость.
19. Твердение.
20. Цементирующая способность.
21. Понятие "технологические свойства" и их значение.
22. Вязкость.
23. Дробимость.
24. Удобоукладываемость.
25. Уплотняемость.
26. Нерасслаиваемость.
27. Понятие "эксплуатационные свойства" и их значение.
28. Износостойкость, долговечность.
29. Светотехнические свойства
30. Противогололёдные свойства.
31. Ровность покрытия, шероховатость.
32. Коэффициент сцепления.
33. Классификация бетонов и общие технические требования к ним.
34. Основные свойства бетонной смеси.
35. Группы и марки бетонной смеси по удобоукладываемости.
36. Требования к материалам для приготовления бетонов.
37. Добавки для улучшения свойств бетона и цементобетонной смеси.
38. Технологическая схема приготовления бетонной смеси.
39. Транспортирование, укладка и уплотнение бетонной смеси.
40. Уход за свежеуложенным бетоном.
41. Твердение цементобетона.
42. Готовые смеси для ремонтных работ.
43. Дорожный цементобетон и его особенности.
44. Строительные растворы, классификация, свойства, применение.
45. Сухие смеси для ремонтных работ.
46. Бетонные и железобетонные изделия для дорожного и аэродромного строительства.
47. Классификация органических вяжущих материалов.
48. Химический состав органических вяжущих материалов.
49. Область применения органических вяжущих материалов.
50. Исходное сырье для приготовления органических вяжущих материалов.
51. Дегти каменноугольные, древесные, торфяные.
52. Разжижители, их назначение.
53. Поверхностно-активные вещества (ПАВ), их назначение и применение.
54. Битумы нефтяные дорожные вязкие: получение.
55. Битумы нефтяные дорожные вязкие: свойства.
56. Битумы нефтяные дорожные вязкие: применение.
57. Жидкие битумы: получение, свойства.
58. Применение жидких битумов.
59. Полимерно-битумные вяжущие для дорожного строительства, их получение.
60. Битумы для общестроительных и специальных работ. Марки, технические требования, применение.
61. Битумная мастика, состав и область применения.
62. Эмульсии дорожные битумные, получение.
63. Состав и свойства битумных эмульсий.
64. Классификация а/б смесей в зависимости: от вида каменного материала.
65. Классификация а/б смесей в зависимости: от вязкости применяемого битума и условий применения.
66. Классификация а/б смесей в зависимости: от от максимального размера зерен минерального материала.
67. Классификация а/б смесей в зависимости: от остаточной пористости.
68. Требования к материалам для приготовления асфальтобетонных смесей.
69. Виды минеральных порошков и технические требования к ним.
70. Сырье для получения минерального порошка.
71. Активированные минеральные порошки. 
72. Асфальтобетонные смеси горячие. Их особенности и применение.
73. Асфальтобетонные смеси песчаные. Их особенности и применение.
74. Асфальтобетонные смеси холодные. Их особенности и применение.
75. Смеси асфальтобетонные литые.
76. Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные.
77. Смеси сероасфальтобетонные литые.
78. Смеси эмульсионно-минеральные для устройства слоев износа.
79. Сларри-Сил - холодные литые асфальтобетонные смеси.
80. Черный щебень. Материалы для получения, свойства, применение.
81. Износостойкость, ровность, шероховатость асфальтобетонных покрытий и пути их улучшения.
82. Повторное применение асфальтобетона.
83. Горячая регенерация асфальтобетонных покрытий.
84. Материалы для поверхностной обработки асфальтобетонных покрытий.
85. Холодный рисайклинг.
86. Применение укрепленных грунтов в дорожном строительстве.
87. Укрепление грунтов портландцементом и шлакопортландцементом. Требования к грунтам и вяжущим материалам.
88. Укрепление грунтов известью и известковосодержащими вяжущими. Требования к грунтам и вяжущим материалам.
89. Укрепление грунтов отходами промышленности.
90. Виды грунтов, укрепляемых органическими вяжущими материалами.
91. Применение битумогрунтов в дорожном строительстве.
92. Требования корганическим вяжущим материалам для укрепления грунтов.
93. Укрепление грунтов жидким битумом или дегтем, добавками извести или цемента.
94. Укрепление грунтов битумными эмульсиями и добавками цемента или извести.
95. Щебень шлаковый, доменный, сталеплавильный для дорожного строительства.
96. Технические требования к искусственному щебню, применяемому в дорожном строительстве.
97. Гравий и песок керамзитовые, технические требования, применение.
98. Дорожный ситалл, техническая характеристика и применение.
99. Применение керамического кирпича и камней в дорожном строительстве.
100. Кирпич и камень силикатные, технические требования, применение.
101. Известь строительная воздушная.
102. Гидравлическая известь.
103. Гипсовые вяжущие материалы.
104. Магнезиальные вяжущие.
105. Растворимое стекло.
106. Портландцемент, сырье для получения, химический состав.
107. Технология производства портландцемента.
108. Клинкерные минералы.
109. Свойства портландцемента и технические требования к нему.
110. Специальные виды портландцемента: быстротвердеющий (БТЦ) цемент.
111. Специальные виды портландцемента:  пластифицированный.
112. Специальные виды портландцемента: гидрофобный.
113. Специальные виды портландцемента: портландцемент с умеренной экзотермией.
114. Специальные виды портландцемента: сульфатостойкие цементы.
115. Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий.
116. Пуццолановый портландцемент и шлакопортландцемент.
117. Глиноземистый цемент и цементы на его основе.
118. Коррозия (разрушение) цементного камня, ее виды.
119. Мероприятия по защите бетона от коррозии.
Примеры вариантов заданий для контрольной работы
Вариант №1
(заочная форма обучения)
120. Мероприятия по защите бетона от коррозии.
121. Известь строительная воздушная.
122. Укрепление грунтов жидким битумом или дегтем, добавками извести или цемента.
123. Смеси эмульсионно-минеральные для устройства слоев износа.
124. Транспортирование, укладка и уплотнение бетонной смеси.
Вариант №2
(заочная форма обучения)
1. Водопоглощение.
2. Атмосферостойкость.
3. Вязкость.
4. Технологическая схема приготовления бетонной смеси.
5. Сухие смеси для ремонтных работ.
6. Применение жидких битумов.
7. Смеси асфальтобетонные литые.
8. Материалы для поверхностной обработки асфальтобетонных покрытий.
9. Магнезиальные вяжущие.
10. Специальные виды портландцемента: пластифицированный.
2 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Перечень вопросов для промежуточной аттестации
(экзамен)
1. Классификация а/б смесей в зависимости: от вида каменного материала.
2. Классификация а/б смесей в зависимости: от вязкости применяемого битума и условий применения.
3. Классификация а/б смесей в зависимости: от от максимального размера зерен минерального материала.
4. Классификация а/б смесей в зависимости: от остаточной пористости.
5. Требования к материалам для приготовления асфальтобетонных смесей.
6. Виды минеральных порошков и технические требования к ним.
7. Сырье для получения минерального порошка.
8. Активированные минеральные порошки. 
9. Асфальтобетонные смеси горячие. Их особенности и применение.
10. Асфальтобетонные смеси песчаные. Их особенности и применение.
11. Асфальтобетонные смеси холодные. Их особенности и применение.
12. Смеси асфальтобетонные литые.
13. Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные.
14. Смеси сероасфальтобетонные литые.
15. Смеси эмульсионно-минеральные для устройства слоев износа.
16. Сларри-Сил - холодные литые асфальтобетонные смеси.
17. Черный щебень. Материалы для получения, свойства, применение.
18. Износостойкость, ровность, шероховатость асфальтобетонных покрытий и пути их улучшения.
19. Повторное применение асфальтобетона.
20. Горячая регенерация асфальтобетонных покрытий.
21. Материалы для поверхностной обработки асфальтобетонных покрытий.
22. Холодный ресайклинг.
23. Применение укрепленных грунтов в дорожном строительстве.
24. Укрепление грунтов портландцементом и шлакопортландцементом. Требования к грунтам и вяжущим материалам.
25. Укрепление грунтов известью и известковосодержащими вяжущими. Требования к грунтам и вяжущим материалам.
26. Укрепление грунтов отходами промышленности.
27. Виды грунтов, укрепляемых органическими вяжущими материалами.
28. Применение битумогрунтов в дорожном строительстве.
29. Требования корганическим вяжущим материалам для укрепления грунтов.
30. Укрепление грунтов жидким битумом или дегтем, добавками извести или цемента.
31. Укрепление грунтов битумными эмульсиями и добавками цемента или извести.
32. Щебень шлаковый, доменный, сталеплавильный для дорожного строительства.
33. Технические требования к искусственному щебню, применяемому в дорожном строительстве.
34. Гравий и песок керамзитовые, технические требования, применение.
35. Дорожный ситалл, техническая характеристика и применение.
36. Применение керамического кирпича и камней в дорожном строительстве.
37. Кирпич и камень силикатные, технические требования, применение.
38. Известь строительная воздушная.
39. Гидравлическая известь.
40. Гипсовые вяжущие материалы.
41. Магнезиальные вяжущие.
42. Растворимое стекло.
43. Портландцемент, сырье для получения, химический состав.
44. Технология производства портландцемента.
45. Клинкерные минералы.
46. Свойства портландцемента и технические требования к нему.
47. Специальные виды портландцемента: быстротвердеющий (БТЦ) цемент.
48. Специальные виды портландцемента: пластифицированный.
49. Специальные виды портландцемента: гидрофобный.
50. Специальные виды портландцемента: портландцемент с умеренной экзотермией.
51. Специальные виды портландцемента: сульфатостойкие цементы.
52. Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий.
53. Пуццолановый портландцемент и шлакопортландцемент.
54. Глиноземистый цемент и цементы на его основе.
55. Коррозия (разрушение) цементного камня, ее виды.
56. Мероприятия по защите бетона от коррозии.
Типовые примеры оценочных материалов промежуточного контроля знаний
Тест № 1
промежуточной аттестации по дисциплине

ОП. 6 Материаловедение
Для специальности
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов
1. Гидравлическая известь.
2. Технические требования к искусственному щебню, применяемому в дорожном строительстве.
«___» _________ 20      г

Директор колледжа      _______________________________   В.Л. Свиридов
Зав. кафедрой ТС          _______________________________   Л.А. Хвоинский
Тест № 2
промежуточной аттестации по дисциплине

ОП. 6 Материаловедение
Для специальности
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов
1. Клинкерные минералы.
2. Активированные минеральные порошки. 
 «___» _________ 20      г

Директор колледжа      _______________________________   В.Л. Свиридов
Зав. кафедрой ТС          _______________________________   Л.А. Хвоинский
Критерии оценки

	Отлично
	студент, твёрдо знает программный материал, системно и грамотно излагает его, демонстрирует необходимый уровень компетенций, чёткие, сжатые ответы на дополнительные вопросы, свободно владеет понятийным аппаратом.

	Хорошо
	студент, проявил полное знание программного материала, демонстрирует  сформированные на достаточном уровне умения и навыки, указанные в программе компетенции, допускает  непринципиальные неточности при изложении ответа на вопросы.

	Удовлетворительно
	студент, обнаруживает  знания только основного материала, но не усвоил детали, допускает ошибки принципиального характера, демонстрирует не до конца сформированные компетенции, умения систематизировать материал и делать выводы.

	Неудовлетворительно
	студент, не усвоил основное содержание материала, не умеет систематизировать информацию, делать необходимые выводы, чётко и грамотно отвечать на заданные вопросы, демонстрирует низкий уровень овладения необходимыми компетенциями.
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