
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Методы испытаний полимерных и композиционных материалов»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» (уровень бакалавриата)

Направленность (профиль): Композиционные материалы
Общий объем дисциплины – 2 з.е. (72 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ПК-4: способностью использовать в исследованиях и расчетах знания о методах исследования,

анализа, диагностики и моделирования свойств веществ (материалов), физических и
химических процессах, протекающих в материалах при их получении, обработке и
модификации;

- ПК-6: способностью использовать на практике современные представления о влиянии микро-
и нано-структуры на свойства материалов, их взаимодействии с окружающей средой, полями,
частицами и излучениями;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Методы испытаний полимерных и композиционных материалов» включает в себя
следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 4.
1. Методы исследования, анализа, диагностики и моделирования свойств веществ
(материалов), физических и химических процессах, протекающих в материалах при их
получении, обработке и модификации. Основы методологии исследования и анализа,
диагностики и моделирования свойств ПКМ. Современные представления о влиянии микро- и
нано-структуры на свойства материалов, их взаимодействии с окружающей средой, полями,
частицами и излучениями 1. Основные понятия полимерных композиционных материалов (ПКМ).
2. Основные методы исследования ПКМ.
3. Классификация методов испытаний ПКМ.
2. Методы исследования, анализа, диагностики и моделирования статистических свойств
ПКМ. 1. Испытание на растяжение и сжатие образцов.
2. Испытания образцов на сдвиг.
3. Испытания на трехточечный изгиб..
3. Методы исследования, анализа, диагностики и моделирования динамических свойств
ПКМ. 1. Испытание ПКМ на ударную вязкость.
4. Определение способов исследования материалов на твердость. 1. Метод определения
твердости по Бринеллю.
2. Метод определения твердости по Роквеллу.
3. Метод определения твердости по Виккерсу..
5. Способ исследования ПКМ на водопоглощение. 1. Методика определения водопоглощения
ПКМ.
2. Обработка полученных результатов..
6. Методы контроля реологических испытаний материалов на основе микро- и наноструктур
и их воздействие с окружающей средой. 1. усадка материала.
2. Скорость течения расплава (индекс расплава).
3. Вязкость расплава.
4. Практическое применение реологических характеристик в производстве..
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