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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Взаимодействие отливки с формой»

1. Перечень оценочных средств для компетенций, формируемых в результате освоения
дисциплины

Код контролируемой компетенции Способ 
оценивания Оценочное средство

ПК-1: Способен управлять 
технологическим обеспечением и 
контролем качества работ при изготовлении
отливок на машиностроительном 
предприятии

Зачет

Комплект 
контролирующих 
материалов для 

зачета

ПК-3: Способен анализировать качество 
отливок в соответствии с техническими 
условиями на их изготовление

Зачет

Комплект 
контролирующих 
материалов для 

зачета

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал
оценивания

Оцениваемые компетенции представлены в разделе «Перечень планируемых
результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций
» рабочей программы дисциплины «Взаимодействие отливки с формой».

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Взаимодействие
отливки с формой» используется 100-балльная шкала.

Критерий Оценка по 100-
балльной шкале

Оценка по 
традиционной шкале

Студент освоил изучаемый материал, 
выполняет задания в соответствии с 
индикаторами достижения компетенций, 
может допускать отдельные ошибки.

25-100 Зачтено

Студент не освоил основное содержание 
изученного материала, задания в 
соответствии с индикаторами 
достижения компетенций не выполнены 
или выполнены неверно.

0-24 Не зачтено

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки уровня
достижения компетенций в соответствии с индикаторами



2

1.Теоретический вопрос для зачета.

Компетенция Индикатор достижения компетенции
ПК-1 Способен управлять технологическим
обеспечением и контролем качества работ при
изготовлении отливок на машиностроительном
предприятии

ПК-1.1 Анализирует технологию получения литых
заготовок

ПК-3 Способен анализировать качество отливок в
соответствии с техническими условиями на их
изготовление

ПК-3.1 Применяет методику анализа
определения качества отливок в соответствии с
техническими условиями на их изготовление
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2.Проанализировать методы борьбы с дефектом и описать процесс взаимодействия
отливки с песчано-глинистой или песчано-смоляной формой.

Компетенция Индикатор достижения компетенции
ПК-1 Способен управлять технологическим ПК-1.1 Анализирует технологию получения литых
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обеспечением и контролем качества работ при
изготовлении отливок на машиностроительном
предприятии

заготовок

ПК-3 Способен анализировать качество отливок в
соответствии с техническими условиями на их
изготовление

ПК-3.1 Применяет методику анализа
определения качества отливок в соответствии с
техническими условиями на их изготовление
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3.Проанализировать природу возникновения поверхностного дефекта при
взаимодействии отливки с формой, описать его внешнее проявление и характерные
признаки. Предложить методику борьбы с представленным дефектом.

Компетенция Индикатор достижения компетенции
ПК-1 Способен управлять технологическим
обеспечением и контролем качества работ при
изготовлении отливок на машиностроительном
предприятии

ПК-1.1 Анализирует технологию получения литых
заготовок

ПК-3 Способен анализировать качество отливок в
соответствии с техническими условиями на их
изготовление

ПК-3.1 Применяет методику анализа
определения качества отливок в соответствии с
техническими условиями на их изготовление
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4.Описать процесс взаимодействия расплавленного металла с материалом литейной
формы, составить прогноз возможных дефектов и предложить пути предупреждения и
борьбы с дефектом.

Компетенция Индикатор достижения компетенции
ПК-1 Способен управлять технологическим
обеспечением и контролем качества работ при
изготовлении отливок на машиностроительном
предприятии

ПК-1.1 Анализирует технологию получения литых
заготовок

ПК-3 Способен анализировать качество отливок в
соответствии с техническими условиями на их
изготовление

ПК-3.1 Применяет методику анализа
определения качества отливок в соответствии с
техническими условиями на их изготовление
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5.Рассчитать тепловой баланс литейной формы при затвердевании стального
слитка.

Компетенция Индикатор достижения компетенции
ПК-1 Способен управлять технологическим
обеспечением и контролем качества работ при
изготовлении отливок на машиностроительном
предприятии

ПК-1.1 Анализирует технологию получения литых
заготовок

ПК-3 Способен анализировать качество отливок в
соответствии с техническими условиями на их
изготовление

ПК-3.1 Применяет методику анализа
определения качества отливок в соответствии с
техническими условиями на их изготовление
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6.Проанализировать природу возникновения дефекта несплошности при
взаимодействии отливки с формой, описать его внешнее проявление и характерные
признаки. Предложить методику борьбы с представленным дефектом.

Компетенция Индикатор достижения компетенции
ПК-1 Способен управлять технологическим
обеспечением и контролем качества работ при
изготовлении отливок на машиностроительном
предприятии

ПК-1.1 Анализирует технологию получения литых
заготовок

ПК-3 Способен анализировать качество отливок в
соответствии с техническими условиями на их
изготовление

ПК-3.1 Применяет методику анализа
определения качества отливок в соответствии с
техническими условиями на их изготовление
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7.Проанализировать особенности и изучаемые параметры методики исследования
процесса взаимодействия отливки с формой для обеспечения качества литых заготовок.

Компетенция Индикатор достижения компетенции
ПК-1 Способен управлять технологическим
обеспечением и контролем качества работ при
изготовлении отливок на машиностроительном
предприятии

ПК-1.1 Анализирует технологию получения литых
заготовок

ПК-3 Способен анализировать качество отливок в
соответствии с техническими условиями на их
изготовление

ПК-3.1 Применяет методику анализа
определения качества отливок в соответствии с
техническими условиями на их изготовление
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4. Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается.


