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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Физика поверхности гетерогенных сред»

1. Перечень оценочных средств для компетенций, формируемых в результате освоения
дисциплины

Код контролируемой компетенции Способ 
оценивания Оценочное средство

ПК-1: Способен организовать проведение 
анализа и анализировать структуру новых 
материалов, адаптировать методики 
исследования свойств материалов к 
потребностям производства и 
разрабатывать специальные методики

Экзамен

Комплект 
контролирующих 
материалов для 

экзамена

ПК-2: Способен выбирать метод научного 
исследования, исходя из конкретных задач, 
организовывать его осуществление и 
анализировать результаты с 
использованием современных методов 
обработки данных, оформлять полученные 
результаты в виде отчета, научной 
публикации, доклада, готовить (под 
руководством) документы к патентованию, 
оформлению ноу-хау

Экзамен

Комплект 
контролирующих 
материалов для 

экзамена

ПК-3: Способен обоснованно (осмысленно) 
использовать знания основных типов 
неметаллических и композиционных 
материалов различного назначения, в том 
числе наноматериалов для решения 
профессиональных задач

Экзамен

Комплект 
контролирующих 
материалов для 

экзамена

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал
оценивания

Оцениваемые компетенции представлены в разделе «Перечень планируемых
результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций
» рабочей программы дисциплины «Физика поверхности гетерогенных сред».

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Физика поверхности
гетерогенных сред» используется 100-балльная шкала.

Критерий Оценка по 100-
балльной шкале

Оценка по 
традиционной шкале

Студент освоил изучаемый материал 
(основной и дополнительный), системно 
и грамотно излагает его, осуществляет 
полное и правильное выполнение 
заданий в соответствии с индикаторами 
достижения компетенций, способен 
ответить на дополнительные вопросы.

75-100 Отлично
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Студент освоил изучаемый материал, 
осуществляет выполнение заданий в 
соответствии с индикаторами 
достижения  компетенций с 
непринципиальными ошибками.

50-74 Хорошо

Студент демонстрирует  освоение только
основного материала,  при выполнении 
заданий в соответствии с индикаторами 
достижения компетенций допускает 
отдельные ошибки, не способен 
систематизировать материал и делать 
выводы.

25-49 Удовлетворительно

Студент не освоил основное содержание 
изучаемого материала, задания в 
соответствии с индикаторами 
достижения компетенций не выполнены 
или выполнены неверно.

<25 Неудовлетворительно

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки уровня
достижения компетенций в соответствии с индикаторами

1.Анализ данных о металлических материалах различного назначения, в том числе
наноматериалов, позволяющих установить закономерности взаимосвязи композиционных
материалов как гетерогенных систем по природе фаз, форме и характер у их распределения
(фазовой структуре) и взаимодействию по границе раздела фаз.

Компетенция Индикатор достижения компетенции
ПК-1 Способен организовать проведение анализа и
анализировать структуру новых материалов,
адаптировать методики исследования свойств
материалов к потребностям производства и
разрабатывать специальные методики

ПК-1.1 Анализирует данные о металлических,
неметаллических и композиционных материалах
различного назначения, в том числе
наноматериалов
ПК-1.2 Устанавливает закономерности
взаимосвязи состава материалов, их структуры и
свойств
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2.Анализ данных о неметаллических и композиционных материалах различного
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назначения, в том числе наноматериалов, позволяющих установить закономерности
взаимосвязи композиционных материалов как гетерогенных систем по природе фаз, форме
и характер у их распределения (фазовой структуре) и взаимодействию по границе раздела
фаз.

Компетенция Индикатор достижения компетенции
ПК-1 Способен организовать проведение анализа и
анализировать структуру новых материалов,
адаптировать методики исследования свойств
материалов к потребностям производства и
разрабатывать специальные методики

ПК-1.1 Анализирует данные о металлических,
неметаллических и композиционных материалах
различного назначения, в том числе
наноматериалов
ПК-1.2 Устанавливает закономерности
взаимосвязи состава материалов, их структуры и
свойств



5



6

3.Выбрать методы измерения адгезии твердых полимеров к твердому телу.
Проанализировать результаты испытаний и представить результаты анализа в виде
отчета о качестве изделий и конструкций. Использовать современные методики
проведения и обработки эксперимента по определению адгезионной прочности
материалов. Определить, свойства какого компонента волокнистого композиционного
материала (ВКМ) являются определяющими при проектировании материала данной
конструкции (наполнитель, матрица, межфазный слой).

Компетенция Индикатор достижения компетенции
ПК-2 Способен выбирать метод научного
исследования, исходя из конкретных задач,
организовывать его осуществление и анализировать
результаты с использованием современных методов
обработки данных, оформлять полученные
результаты в виде отчета, научной публикации,
доклада, готовить (под руководством) документы к
патентованию, оформлению ноу-хау

ПК-2.1 Выбирает методы научного исследования
в области материаловедения и технологии
материалов
ПК-2.2 Анализирует результаты научных
исследований в области материаловедения и
представляет результаты анализа
ПК-2.3 Использует современные методы
проектирования и исследования материалов для
обеспечения качества изделий и конструкций
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4.Выбрать методы измерения адгезии твердых полимеров к твердому телу.
Проанализировать результаты испытаний и представить результаты анализа в виде
отчета о качестве изделий и конструкций. Использовать современные методики
проведения и обработки эксперимента по определению адгезионной прочности
материалов. Определить, свойства какого компонента волокнистого композиционного
материала (ВКМ) являются определяющими при проектировании материала данной
конструкции (наполнитель, матрица, межфазный слой). Приложение К - ГОСТ 9.602-2016.

Компетенция Индикатор достижения компетенции
ПК-2 Способен выбирать метод научного
исследования, исходя из конкретных задач,
организовывать его осуществление и анализировать
результаты с использованием современных методов
обработки данных, оформлять полученные
результаты в виде отчета, научной публикации,
доклада, готовить (под руководством) документы к
патентованию, оформлению ноу-хау

ПК-2.1 Выбирает методы научного исследования
в области материаловедения и технологии
материалов
ПК-2.2 Анализирует результаты научных
исследований в области материаловедения и
представляет результаты анализа
ПК-2.3 Использует современные методы
проектирования и исследования материалов для
обеспечения качества изделий и конструкций

ПК-3 Способен обоснованно (осмысленно)
использовать знания основных типов
неметаллических и композиционных материалов
различного назначения, в том числе
наноматериалов для решения профессиональных
задач

ПК-3.1 Устанавливает связь состава, структуры и
свойств материалов, в том числе
наноматериалов, с технологическими и
эксплуатационными свойствами
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5.Выбрать методы измерения адгезии твердых полимеров к твердому телу.
Проанализировать результаты испытаний и представить результаты анализа в виде
отчета о качестве изделий и конструкций. Использовать современные методики
проведения и обработки эксперимента по определению адгезионной прочности
материалов. Определить, свойства какого компонента металлического композиционного
материала являются определяющими при проектировании материала и изделия на его
основе (наполнитель, матрица, межфазный слой).

Компетенция Индикатор достижения компетенции
ПК-2 Способен выбирать метод научного
исследования, исходя из конкретных задач,
организовывать его осуществление и анализировать
результаты с использованием современных методов
обработки данных, оформлять полученные
результаты в виде отчета, научной публикации,
доклада, готовить (под руководством) документы к
патентованию, оформлению ноу-хау

ПК-2.1 Выбирает методы научного исследования
в области материаловедения и технологии
материалов
ПК-2.2 Анализирует результаты научных
исследований в области материаловедения и
представляет результаты анализа
ПК-2.3 Использует современные методы
проектирования и исследования материалов для
обеспечения качества изделий и конструкций

ПК-3 Способен обоснованно (осмысленно)
использовать знания основных типов
неметаллических и композиционных материалов
различного назначения, в том числе
наноматериалов для решения профессиональных
задач

ПК-3.2 Разрабатывает рекомендации по составу и
способам обработки конструкционных
композиционных и иных материалов и
технологии их модификации и упрочнения
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6.Установить связь состава, структуры и свойств материалов, в том числе
наноматериалов, с технологическими и эксплуатационными свойствами. Разработать
рекомендации по составу и способам обработки конструкционных композиционных и иных
материалов и технологии их модификации и упрочнения, исходя из понимания
адсорбционных процессов на поверхности твердых тел.

Компетенция Индикатор достижения компетенции
ПК-1 Способен организовать проведение анализа и
анализировать структуру новых материалов,
адаптировать методики исследования свойств
материалов к потребностям производства и
разрабатывать специальные методики

ПК-1.1 Анализирует данные о металлических,
неметаллических и композиционных материалах
различного назначения, в том числе
наноматериалов
ПК-1.2 Устанавливает закономерности
взаимосвязи состава материалов, их структуры и
свойств

ПК-3 Способен обоснованно (осмысленно)
использовать знания основных типов
неметаллических и композиционных материалов
различного назначения, в том числе
наноматериалов для решения профессиональных
задач

ПК-3.1 Устанавливает связь состава, структуры и
свойств материалов, в том числе
наноматериалов, с технологическими и
эксплуатационными свойствами
ПК-3.2 Разрабатывает рекомендации по составу и
способам обработки конструкционных
композиционных и иных материалов и
технологии их модификации и упрочнения
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7.Установить связь состава, структуры и свойств материалов, в том числе
наноматериалов, с технологическими и эксплуатационными свойствами. Составить схему
взаимосвязи данных видов структуры волокон со свойствами, условиями испытаний и
эксплуатации Разработать рекомендации по составу и способам обработки
конструкционных композиционных и иных материалов и технологии их модификации и
упрочнения, исходя из понимания структуры молекулярной и надмолекулярной полимеров,
отверждения полимера в присутствии поверхности.

Компетенция Индикатор достижения компетенции
ПК-2 Способен выбирать метод научного
исследования, исходя из конкретных задач,
организовывать его осуществление и анализировать
результаты с использованием современных методов
обработки данных, оформлять полученные
результаты в виде отчета, научной публикации,
доклада, готовить (под руководством) документы к
патентованию, оформлению ноу-хау

ПК-2.3 Использует современные методы
проектирования и исследования материалов для
обеспечения качества изделий и конструкций

ПК-3 Способен обоснованно (осмысленно)
использовать знания основных типов
неметаллических и композиционных материалов
различного назначения, в том числе
наноматериалов для решения профессиональных
задач

ПК-3.1 Устанавливает связь состава, структуры и
свойств материалов, в том числе
наноматериалов, с технологическими и
эксплуатационными свойствами
ПК-3.2 Разрабатывает рекомендации по составу и
способам обработки конструкционных
композиционных и иных материалов и
технологии их модификации и упрочнения
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4. Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается.


